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Tulkintapyyntö 6/2023 

Kysymys 
SFS-EN ISO 9606-1:2017 Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahitsaus. Osa 1: Teräkset. 

Mitä tarkoitetaan kohdan 9.3 b) alkuperäisillä koevaatimuksilla? Hitsausasentoa, 
hitsausjärjestystä, tarkastusta? Riittääkö, että hitsit ovat hitsattu pätevyyskokeen 
pätevyysalueella? 

Vastaus 
 

Alkuperäiset koevaatimukset tarkoittavat liitteen A koekappaleen tietoja (pl. aineenpaksuus ja 

ulkohalkaisija) ja mahdollisen täydentävän pienakokeen tietoja. Pelkästään pätevyysalueella 

hitsaaminen ei riitä. 

Standardin teksti 
9.3 Voimassaolon jatkaminen 

b) Joka toinen vuosi tehdään kahdelle viimeisen kuuden kuukauden aikana hitsatulle hitsille 

radiografinen kuvaus, ultraäänitarkastus tai rikkova aineenkoetus ja testauksista tulee löytyä 

pöytäkirjat. Hitsausvirheiden hyväksymisrajojen on vastattava kohdassa 7 esitettyjä 

vaatimuksia. Testattujen hitsien on vastattava alkuperäisiä koevaatimuksia, lukuun ottamatta 
aineenpaksuus ja putken ulkohalkaisija. Näillä testauksilla hitsaajan pätevyys jatkuu kahdeksi 

vuodeksi eteenpäin. 

http://www.metsta.fi/

